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Technischer Bericht

2019-TB-PSA-0111

Hersteller: La Chanti Performance
Inh. Maher Anouti

Schumannstral3e 2
73066 Uhingen

Prifgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
Radname: LC-OF10
Radtyp: 1323 20X12J
RadgroRe: 12Jx20H2

Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein

Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prifergebnisse der Auftragsnummer 19111 erstellt.

Geprift wurden im Rahmen der Prifung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstéarke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderrader (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprifung

Dieser Technische Bericht ist ausschlieBlich der Nachweis Uber die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderrader. Die hier beschriebenen Sonderrader wurden gemal der ,Richtlinien fur die
Prufung von Sonderréadern fur Kfz. und ihre Anhénger BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBI S 1377 vom
25.11.1998 gepriift.
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2. Bilddarstellung

Frontansicht Seitenansicht Rickansicht

3 Ubersicht der Ausfiihrungen
Im Folgenden die Ubersicht der Ausfiihrungen fiir den Radtyp 1323 20X12J in der Raddimension 12Jx20H2.

Loch- . zul. gultig X
. Mitten- zul. Abr.- And.-
Ausfiihrung PSA ~asigisng thI‘/ " |locho | ET ITad' umf. E ab Stand
Podc N reis ast ertig.
Ke””ZF‘f;Cd NGy mm] | mm] | mm] | [kg] [mm] | Datum | Datum
051397008710N0440 | 1323 20X12J ET-44 5/139,7 87,1 -44 950 2.650 04/19 | 23.12.19
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4. Kennzeichnung

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Auf3en- bzw. Innenseite graviert, eingegossen
bzw. gepragt:

RADAUSSENSEITE RADINNENSEITE
KBA-Typzeichen : -- : --
Japanisches Priifwertzeichen : -- : VIA
Weitere Prifwertzeichen : - : JWL
Handelsbezeichnung /-marke : -- : --
Typ : - : 1323 20X12J
Ausfiihrung : - : 1323 20X12J ET-44
Hersteller : - : -
Raddimension : -- : 20X12J
Lochkreis [mm] : -- : --
Einpresstiefe [mm] : -- : ET-44
Herkunftsmerkmal : -- : --
Herstellungsdatum : -- : Datumsgitter

5. Befestigung

Die Leichtmetall-Sonderrader werden mit Kegelbundschrauben/-muttern mit einem Kegelwinkel 60° in den DIN
MaRen M14/1/2UNF befestigt.

Das Anzugsdrehmoment der = Leichtmetall-Sonderrader am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgeflihrten Fahrzeughersteller.

6. Technische Dokumentation

Der Prifung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung Unterlagen mit Anderung Datum der Erstellung / Anderung
Radbeschreibung - -
Radzeichnung - -
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7. Prufung
Die im Folgenden beschriebenen Prifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
7.1 Umlaufbiegepriufung
Fur die Umlaufbiegeprifungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
. Loch- Zulassige | Dyn. Reifen- Faktor Abroll-
Ausfuggar;g PSA LzoachP:- kreis Radlast halbmesser | Radlaster- [nE-Ir;]] umfang l\ﬂl\)‘r"ﬁx
[mm] FR [kg] [m] héhung [mm]
051397008710N0440 5 139,7 950 0,422 2 -44 2.650 7.896
051397008710N0440 5 139,7 950 0,422 2 -44 2.650 7.896

Die jeweilige Umlaufbiegepriifung wurde fir die vorgesehenen Belastungsfalle mit positivem Ergebnis
durchgefiihrt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.

7.2 Impacttest
Fur die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:

. Loch- .
Ausfiihrung PSA Loch- . ET . . Statische .

Code Zahl Fr:]er:}sj [mm] ReifengréfiRe Radlast [kg] Fallgewicht D [kq]
051397008710N0440 5 139,7 -44 305/35R20 1.000 780

Das jeweilige Leichtmetall-Sonderrad wurde nach 1SO 7141 ohne vollstéandigen Druckverlust (innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschissel und Felgenstern mit positivem Ergebnis gepruft.

7.3 Abrollprifung
Fur die Abrollprifungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:

Sturz

Ausfuhrung PSA | Loch- II(OC.h' ET Reifen- Statische Pruflast Schrag- .G?js.ct'.
Code zahl | K1®IS | 1mm] | groRe Rl [kN] lauf windigkeit
[mm] [kg] (Grad®] [km/h]
051397008710N0440 5 139,7 -44 37x13,5R20 950 23,30 0 80
051397008710N0440 5 139,7 -44 37x13,5R20 950 23,30 0 80

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeintrachtigung festgestellt.

7.4 Werkstoffpriufung

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefuhrt, diese Angaben wurden durch uns nicht geprift. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschutz ist gewahrleistet.

7.5 Maldvergleich
Die MaRRe und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Rissprufung

Angewendetes Verfahren: Farbeindringverfahren
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7.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prifungen

Bei den Impact- und Abrollprifungen wurden unter der Beriicksichtigung der E.T.R.T.O. die fur die jeweilige
Prufung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Beriicksichtigung der E.T.R.T.O. fiir die Priifungen selbst festlegt.
7.8 Probengewicht

Das Gewicht einer lackierten Probe (Rad in der Ausfihrung 1323 20X12J ET-44) betrug 18,10 kg.

8. Allgemeine Angaben zur Prufung
8.1 Prifeinrichtungen

Die Prufungen wurden auf Anlagen durchgefihrt, die den Anforderungen der Prifgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prufeinrichtungen erfullen die in den Richtlinien und
Prifanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer stdndigen Uberwachung.

Der Prufgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.

Bei der Priufung der Sonderrdder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prifung einbezogen
worden (StVZO 830 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Ausfuhrendes Pruflaboratorium
- Pruflabor Sid GmbH
- Grol Floyen 12, 24616 Brokstedt
8.3 Prufungszeitraum
- Dezember 2019
9. Anderungsstande
Technischer Bericht Nr. Bemerkung Datum der Erstellung
- 2019-TB-PSA-0111 Do 23.12.2019

10.Qualitdtsmanagementsystem

Der Nachweis eines QM Systems gemaR Anlage XIX zum 8§19 StVZO liegt vor: TUV Thiiringen e.V.,
gultig bis zum 27.10.2022.

11. Anlagen
Anlage: ---
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12. Sachverstéandige Beurteilung

Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den ,Richtlinien fir die Prufung von Sonderrddern fir
Personenkraftwagen und Kraftradern* 830 StVZO i. d. g. F. /Erlauterung 42, (der Richtlinie fur die Prifung
von Sonderradern fir KFZ und ihre Anhanger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die
verwendeten Prifmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau fir den zu
genehmigenden Typ représentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage fur die Erstellung eines Teilegutachtens nach 8§19(3)
StVZO oder einer Typgenehmigung nach 8820, 22 StvZO fir ein Leichtmetall-Sonderrad fir
Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse(n) M;, M, verwendet werden.

13. Anmerkung

Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 6. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem
Wortlaut und Umfang vervielfaltigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und
Veroffentlichung des Technischen Berichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums
zulassig.

Brokstedt, 23.12.2019
Priflabor Sid GmbH

Benannter Technischer Dienst
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

KBA/
Benannter TD
KBA-P 00081-09

Der Sachverstandige
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Ing. M. Kl€ingarn
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